Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung/
Allgemeine
Bauartgenehmigung

Nummer:

Z-40.21-53

Antragsteller:
Dehoust GmbH
Gutenbergstralie 5-7
69181 Leimen

Gegenstand dieses Bescheides:

Blasgeformte Behalter aus Polyethylen (PE-HD)
mit integrierter Stahlauffangvorrichtung auf Konsole

720 1 und 1000 |
Behiltersysteme

Deutsches
Institut

=4 DIBt
Bautechnik

Eine vom Bund und den Landern gemeinsam
getragene Anstalt des offentlichen Rechts

Zulassungs- und Genehmigungsstelle
fiir Bauprodukte und Bauarten

Datum: Geschaftszeichen:
02.01.2024 11 27-1.40.21-50/23
Geltungsdauer

vom: 2. Januar 2024
bis:  16. Februar 2028

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich

zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst zehn Seiten und vier Anlagen mit 10 Seiten.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-40.21-53 vom 16. Februar 2023.

DIBt | KolonnenstrafRe 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

Nr. Z-40.21-53 fur D I Bt
Bautechnik

Seite 2 von 10 | 2. Januar 2024

| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die flr die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vor-
liegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfligung
zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieses Bescheides sind werkmafig hergestellte Behalter gemafl Anlage 1,
die aus im Blasformverfahren hergestelltem Innenbehalter aus Polyethylen (PE-HD) und
einem Aufenbehalter (Auffangvorrichtung) aus verzinktem Stahlblech bestehen. Die Behalter
werden mit Fassungsvermégen von 720 | bzw. 1000 | hergestellt. An der Oberseite der Be-
halter sind vier Stutzen zur Aufnahme von Einrichtungen zum Befullen, zur Be- und Entliftung,
zur Sicherung gegen Uberfiillen, zum Entleeren und zur Fiillstandkontrolle angebracht. Die
Behalter werden mit einer Leckagesonde als Einrichtung zur Leckerkennung versehen. Sie
werden auf FulRgestellen aus Stahl aufgestellt. Das Befiillsystem mit dem zugehorigen Be-
und Entliiftungssystem, das Entnahmesystem sowie die Uberfiillsicherung bzw. der Grenz-
wertgeber sind nicht Bestandteil dieses Bescheides.

(2) Die Behalter durfen nur in Raumen von Gebauden aufgestellt werden, jedoch nicht in
explosionsgefahrdeten Bereichen der Zonen 0 und 1. In Uberschwemmungsgebieten sind die
Behalter so aufzustellen, dass sie von der Flut nicht erreicht werden kénnen.

(3) Die Behalter diirfen bei einer Temperatur der Lagerflissigkeiten von 30 °C — wobei kurz-
zeitige Temperaturtiberschreitungen um 10 K (z. B. durch héhere Temperatur der Lagerflis-
sigkeiten beim Einflllen) zuldssig sind — zur ortsfesten, drucklosen Lagerung der nachfolgend
aufgefihrten wassergefahrdenden Flissigkeiten verwendet werden:

1 Heizdl EL nach DIN 51603-11,

2 Heizol DIN SPEC 51603 — 6 EL A Bio 5 bis Bio 30 nach DIN SPEC 51603-62 mit Zusatz
von FAME nach DIN EN 142143, ohne zusatzliche alternative Komponenten,

Heizol DIN 51603-8-EL-P nach DIN/TS 51603-84,
Dieselkraftstoff nach DIN EN 5908,

Paraffinischer Dieselkraftstoff nach DIN EN 159406,
Fettsaure-Methylester nach DIN EN 142143 (Biodiesel),

Schmieréle, Hydraulikdle, Warmetragerdle Q, legiert oder unlegiert, mit Flammpunkt

> 55 °C, nur Einzelaufstellung zulassig,

8 Schmierdle, Hydraulikdle, Warmetragerdle Q, gebraucht, Flammpunkt > 55 °C; Herkunft
und Flammpunkt missen vom Betreiber nachgewiesen werden kdnnen, nur Einzelauf-
stellung zulassig,

9 Pflanzendle wie Baumwollsaat-, Oliven-, Raps-, Rizinus- oder Weizenkeimdl in jeder Kon-

zentration, die nicht als Lebensmittel oder zur Herstellung von Lebensmitteln verwendet

werden, nur Einzelaufstellung zulassig.

(4) Eine Mischung der Lagerflissigkeiten untereinander ist nicht zulassig.

N o ok~ W

1 DIN 51603-1:2020-09 Flussige Brennstoffe - Heizdle - Teil 1: Heizdl EL Mindestanforderungen
2 DIN SPEC 51603-6: 2017-03  FlUssige Brennstoffe - Heizéle - Teil 6: Heizdl EL A, Mindestanforderungen
3 DIN EN 14214:2019-05 Flussige Mineralblerzeugnisse - Fettsaure-Methylester (FAME) zur Verwendung in

Dieselmotoren und als Heizol - Anforderungen und Prifverfahren; Deutsche Fassung
EN 14214:2012+A2:2019

DIN/TS 51603-8:2022-04 Flussige Brennstoffe - Heizdle - Teil 8: Paraffinische Heizdle, Mindestanforderungen
DIN EN 590:2022-05 Kraftstoffe - Dieselkraftstoff - Anforderungen und Prifverfahren; Deutsche Fassung
EN 590:2022
6 DIN EN 15940:2019-10 Kraftstoffe - Paraffinischer Dieselkraftstoff aus Synthese oder Hydrierungsverfahren -
Anforderungen und Prifverfahren; Deutsche Fassung EN 15940:2016+A1:2018+
AC:2019
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(5) Dieser Bescheid gilt fir die Verwendung der Behalter innerhalb und auf3erhalb der Erd-
bebenzonen 1 bis 3 nach DIN 41497, Die rechnerisch ermittelte Bemessungsbeschleunigung
(Sq) darf maximal 1,6 m/s? betragen. Die Bemessungsbeschleunigung (Sq) ist entsprechend
der Berechnungsempfehlungen 40 -B32 des DIBt zu ermitteln.

(6) Der Bescheid wird unbeschadet der Bestimmungen und der Prif- oder Genehmigungs-
vorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

(7) Dieser Bescheid bericksichtigt die wasserrechtlichen Anforderungen an den Regelungs-
gegenstand. Gemal § 63 Abs. 4 Nr. 2 und 3 WHG? gilt der Regelungsgegenstand damit was-
serrechtlich als geeignet.

(8) Die Geltungsdauer dieses Bescheides (siehe Seite 1) bezieht sich auf die Verwendung im
Sinne von Einbau oder Aufstellung des Regelungsgegenstandes und nicht auf die Verwen-
dung im Sinne der spateren Nutzung.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Allgemeines
Die Behalter und ihre Teile missen den Abschnitten 1 und 2 der Besonderen Bestimmungen

und den Anlagen dieses Bescheides sowie den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinter-
legten Angaben entsprechen.

2.2 Werkstoffe, Eigenschaften und Zusammensetzung
2.21 Werkstoffe

Fur die Herstellung der Behalter diirfen nur die in Anlage 2 genannten Werkstoffe verwendet
werden.

2.2.2 Konstruktionsdetails

(1) Konstruktionsdetails der Behalter missen den Anlagen 1 bis 1.4 sowie den im DIBt hin-
terlegten Anlagen 1.5H bis 1.10H und Angaben entsprechen.

(2) Die Innenbehalter durfen durch Fluorierung permeationshemmend nachbehandelt
werden.

2.2.3 Standsicherheitsnachweis

Die Behalter sind unter den geltenden Anwendungsbedingungen bis zu einer Betriebstem-
peratur von 30 °C standsicher.

2.2.4 Brandverhalten

(1) Der Werkstoff Polyethylen (PE-HD) ist in der zur Anwendung kommenden Dicke normal-
entflammbar (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1)'°. Zur Widerstandsfahigkeit gegeniber
Flammeneinwirkungen siehe Abschnitt 3.1 (1).

(2) Die Behalter nach diesem Bescheid (bestehend aus Innenbehalter und Auffangvor-
richtung) sind dafiir ausgelegt, einer Brandeinwirkung von 30 Minuten Dauer in Raumen von
Gebauden, die den baurechtlichen Anforderungen an Heiz- und Heizbllagerraume ent-
sprechen, zu widerstehen, ohne undicht zu werden.

7 DIN 4149:2005-04 Bauten in deutschen Erdbebengebieten — Lastannahmen, Bemessung und
Ausfihrung Ublicher Hochbauten

Berechnungsempfehlungen im Zusammenhang mit Zulassungsverfahren fir zylindrische Behélter und Silos

Beriicksichtigung des Lastfalls Erdbeben 40-B3, Ausgabe April 2013, erhéltlich beim DIBt

9 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG), 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt
geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176)
10 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforde-

rungen und Prifungen
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23 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
2.31 Herstellung
(1) Die Herstellung muss nach der beim DIBt hinterlegten Herstellungsbeschreibung erfolgen.

(2) Die Behalter durfen nur in dem nachfolgend aufgefihrten Werk auf denselben Fertigungs-
anlagen hergestellt werden, auf denen die in der Erstprifung positiv beurteilten Behalter ge-
fertigt wurden:

Dehoust GmbH

Werk Leimen

(3) Beiwesentlichen Anderungen an der Blasanlage (wie z. B. am Extruder, am Blaskopf oder
an der Blasform), und bei Anderung der chemischen Nachbehandlung sowie bei Anderung
der Herstelltechnologie, des Werkstoffes oder des Dichtmittels der Auffangvorrichtung ist die
Zertifizierungsstelle zu informieren, die Uber die weitere Vorgehensweise (Einschaltung des
DIBt, Sonderprifungen) entscheidet.

2.3.2 Verpackung, Transport, Lagerung
Verpackung, Transport und Lagerung missen gemaf Anlage 3 erfolgen.
233 Kennzeichnung

(1) Die Behalter mussen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kenn-
zeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfullt sind.

(2) Aulerdem hat der Hersteller die Behalterkombination, bestehend aus Innenbehalter und
Auffangvorrichtung, an der Auffangvorrichtung gut sichtbar und dauerhaft mit folgenden An-
gaben zu kennzeichnen:

— Herstellungsnummer,
— Herstellungsdatum,

— Nenninhalt des Behalters bei einem zulassigen Fillungsgrad (gemal Abschnitt 4.1.2) in
Liter,

— Werkstoff (die verwendete Formmasse muss aus der Kennzeichnung hervorgehen, z. B.
"PE-HD - Lupolen 4261 AG UV") fir den Innenbehalter,

— die permeationshemmend ausgerusteten (fluorierten) Innenbehélter missen zusatzlich
zum Werkstoff mit der Buchstabenkombination "Plus" gekennzeichnet werden,

— zulassige Betriebstemperatur,
— Hinweis auf drucklosen Betrieb,
— Vermerk "AufRenaufstellung nicht zulassig",

— Vermerk "Nur fir Lagermedien gemall allgemeiner bauaufsichtlicher Zulas-
sung/allgemeiner Bauartzulassung Nr. Z-40.21-53".

(3) Die zum zuldssigen Fillungsgrad gehérende Fillhéhe ist am. Flllstandanzeiger zu kenn-
zeichnen (Fullstandmarke-Maximum).

24 Ubereinstimmungsbestitigung
241 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Behalter mit den Bestimmungen der von dem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss flr jedes Herstellwerk mit
einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Pro-
duktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfiir anerkannten Zertifizie-
rungsstelle sowie einer regelmaRigen Fremdiiberwachung durch eine anerkannte Uber-
wachungsstelle einschlieBlich einer Erstpriifung der Behalter nach MalRgabe der folgenden
Bestimmungen erfolgen.

791608.23 1.40.21-50/23



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

Nr. Z-40.21-53 fur D I Bt
Bautechnik

Seite 6 von 10 | 2. Januar 2024

(2) Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung ein-
schlief3lich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen, hat der Hersteller der Behalter
eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungs-
stelle einzuschalten.

(3) Die U_t_)ereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

(4) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut fur
Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur Kenntnis zu geben.

24.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Behalter den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung (Abschnitte 1 und 2) entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die in Anlage 4 aufgefuhrten Pra-
fungen einschliel3en.

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials;
— Art der Kontrolle oder Priifung;

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile;

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen;
— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut flr Bautechnik sowie der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehoérde auf Verlangen
vorzulegen.

(5) Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tibereinstimmenden aus-
geschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdéglich - die be-
treffende Priifung unverziiglich zu wiederholen.

243 Fremdiiberwachung

(1) Injedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelmafig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

(2) Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung der Behalter durchzufiihren. Bei
der Fremduberwachung und bei der Erstprifung sind mindestens die Priifungen nach Ab-
schnitt 2.4.2 durchzufiihren. Dariber hinaus kénnen auch Proben flr Stichprobenprifungen
entnommen werden. Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uber-
wachungsstelle.

(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens fiinf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik sowie der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.
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3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

31 Planung und Bemessung

(1) Zur Erhaltung der Standsicherheit und Dichtheit des Behalters im Brandfall ggf. erfor-
derliche Mal3nahmen sind im Einvernehmen mit der fur den Brandschutz zustandigen Behorde
abzustimmen.

(2) In Erdbebengebieten innerhalb der Erdbebenzonen 1 bis 3 nach DIN 41497 missen die
FuRgestelle der Behalter vollstdndig auf einer waagerechten und ebenen Betonoberflache
aufgestellt werden. Zusatzlich ist als vollflachige Unterlage unter dem Fufigestell eine Anti-
rutschmatte mit einem nachgewiesenen Reibbeiwert von 0,45 oder gréf3er und einer Mindest-
druckfestigkeit von 250 t/m? zu verwenden. Starre Anschlisse von Leitungen sind auszu-
schliel3en.

(3) Die Bedingungen fir die Aufstellung der Behalter sind den wasser-, arbeitsschutz- und
baurechtlichen Vorschriften zu entnehmen.

3.2 Ausfiihrung
3.21 Allgemeines

(1) Beim Transport oder der Montage beschadigte Behalter durfen nicht verwendet werden,
soweit die Schaden die Dichtheit oder die Standsicherheit der Behalter mindern. Eine Instand-
setzung der Behalter (Innenbehalter / Auffangvorrichtung) ist nicht zul&ssig.

(2) Die Beurteilung von Schaden und Malinahmen zur Beseitigung von Schaden sind im Ein-
vernehmen mit einem fir Kunststofffragen zustéandigen Sachverstandigen'!, ggf. unter Mitwir-
kung des Antragstellers, zu treffen.

3.2.2 Ausriistung der Behalter

(1) Die Bedingungen fur die Ausrustung der Behalter sind den wasser-, bau- und arbeits-
schutzrechtlichen Vorschriften zu entnehmen.

(2) Die Einrichtungen missen so beschaffen sein, dass unzulassiger Uber- oder Unterdruck
und unzuldssige Beanspruchungen der Behalterwand nicht auftreten.

(3) Bei Anschluss eines geeigneten Grenzwertgebers und unter Verwendung eines allgemein
bauaufsichtlich zugelassenen Befiillsystems vom Typ "DE-A-01" (mit integriertem nicht kom-
munizierenden Entnahmesystem) entsprechend allgemeiner bauaufsichtlicher Zulas-
sung/allgemeiner Bauartgenehmigung Nr. Z-40.7-459 dirfen die Behalter zur Lagerung der
Medien nach Abschnitt 1 (3), Pos. 1 bis Pos. 6 zu Behaltersystemen entsprechend Ab-
schnitt 3.2.3.3 zusammengeschlossen werden.

(4) Zwischen Innen- und Aufienbehalter (Auffangvorrichtung) ist nach Mallgabe der wasser-
rechtlichen Anforderungen eine flir den vorgesehenen Verwendungszweck geeignete Lecka-
gesonde entsprechend den allgemeinen Anforderungen der Landesbauordnungen einzu-
bauen. Zusatzlich ist jeder Behalter mit einem Flllstandanzeiger auszurlsten.

3.23 Montage
3.2.3.1 Allgemeines

(1) Die Behalter sind lotrecht in Raumen von Gebauden so aufzustellen, dass Mdglichkeiten
zur Brandbekampfung in ausreichendem Male vorhanden sind.

(2) Die FuBRgestelle (Konsolen) der Behalter missen vollstandig auf einer ebenen, waage-
rechten und biegesteifen Auflagerflache (z. B. Beton, Asphalt) stehen. Bei Aufstellung in Erd-
bebengebieten innerhalb der Erdbebenzonen 1 bis 3 nach DIN 4149 ist zusatzlich Abschnitt
3.1 (2) zu beachten.

(3) Die einzuhaltenden Abstande der Behalter von Wanden und sonstigen Bauteilen sowie
untereinander richten sich nach den wasserrechtlichen Regelungen. Anforderungen anderer
Rechtsbereiche bleiben hiervon unberuhrt.

1" Sachverstandige von Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen sowie weitere Sachversténdige, die auf Anfrage vom
DIBt bestimmt werden
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(4) Die Behalter sind gegen Beschadigungen durch anfahrende Fahrzeuge zu schiitzen, z. B.
durch geschiitzte Aufstellung, einen Anfahrschutz oder durch Aufstellen in einem geeigneten
Raum.
(5) Fur Medien nach Abschnitt 1 (3) Pos. 1. bis Pos. 6. sind die Bezugsmale fur die Einbau-
tiefe des Grenzwertgebers in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung /allgemeinen Bau-
artgenehmigung Nr. Z-40.7-459 (Befillsystem "DE-A-01") genannt und einzuhalten. Der
Grenzwertgeber ist - in FlieRrichtung des Volumenstroms betrachtet - im ersten Behalter des
Behaltersystems einzubauen.

3.2.3.2 Robhrleitungen
Beim AnschlieRen der Rohrleitungen an das Fillsystem bzw. an die Behalterstutzen bei Ein-
zelbehaltern ist darauf zu achten, dass kein Zwang entsteht und keine zusatzlichen dufReren
Lasten auf den Behalter einwirken, die nicht planmaRig vorgesehen sind.

3.2.3.3 Aufstellbedingungen bei Lagerung von Medien nach Abschnitt 1 (3) Pos. 1 bis Pos. 6
(1) Bei der Lagerung von Medien nach Abschnitt 1 (3) Pos. 1 bis Pos. 6 ist hinsichtlich der
Aufstellbedingungen fiir Behélter und Behalter in Behaltersystemen die TRwS 7912, Ab-
schnitt 4.2.2 zu beachten. Unter Bertcksichtigung der dort fir das jeweilige System aufge-
fuhrten Anforderungen, dirfen die Behalter zu Behéaltersystemen entsprechend allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung Nr. Z-40.7-459 zusammenge-
schlossen werden. Die in der TRwS 7912 in der Legende unter Buchstabe S der Tabelle 2
beschriebenen Personenlasten dirfen ausschlieRlich auf eine Stlitzkonstruktion und nicht
direkt auf den Behalter wirken.
(2) Die Behalter sind untereinander durch Abstandshalter entsprechend Anlage 1.4 in ihrer
Lage zueinander zu fixieren.

3.24 Dokumentation und Ubereinstimmungsbestitigung

Die ausfiihrende Firma hat die ordnungsgemaRe Aufstellung, den Einbau und Montage in
Ubereinstimmung mit der Montageanleitung des Herstellers und gemaR den Bestimmungen
dieses Bescheides unter Beachtung der Regelungen der Ausriistungsteile mit einer Uberein-
stimmungsbestatigung zu bestatigen. Diese Bestatigung ist in jedem Einzelfall dem Betreiber
vorzulegen und von ihm in die Bauakte aufzunehmen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung und Priifung

41 Nutzung
411 Lagerflussigkeiten

(1) Die Behalter durfen zur Lagerung von wassergefahrdenden Flissigkeiten gemaR Ab-
schnitt 1 (3) mit den dort genannten Einschrédnkungen verwendet werden.

(2) Die Lagerung verunreinigter Medien ist nicht zulassig, wenn die Verunreinigungen zu
einem anderen Stoffverhalten fiihren.

4.1.2 Nutzbares Behaltervolumen

Der zulassige Fillungsgrad von Behaltern ist den wasserrechtlichen Regelungen'® zu ent-
nehmen.

41.3 Unterlagen

Dem Betreiber der Anlage sind vom Hersteller der Behalter folgende Unterlagen auszuhan-
digen:

— Kopie dieses Bescheides,
— Kopien der Regelungstexte der zum Lieferumfang gehérenden Ausristungsteile,
— Montageanleitung zur Aufstellung der Behalter bzw. der Behaltersysteme.

12 TRwS 791:2022-07 DWA-A 791 - Technische Regel wassergefahrdender Stoffe — Heizdlverbraucher-
anlagen (TRwS 791) - Juli 2022
13 Siehe hierzu z. B. Arbeitsblatt DWA-A 779 (TRwS 779) Juni 2023, Abschnitt 7.4
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414 Betrieb

(1) Der Betreiber hat vor Inbetriebnahme der Behalter bzw. des Behaltersystems, an geeig-
neter Stelle ein dauerhaft sichtbares Schild anzubringen, auf dem die gelagerte Flissigkeit
gemal’ Abschnitt 1 (3) einschliellich ihrer Dichte und Konzentration angegeben ist. Die Kenn-
zeichnung nach anderen Rechtsbereichen bleibt unberihrt.

(2) Die Betriebsvorschriften der Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahr-
denden Stoffen (AwSV)" sind einzuhalten.

(3) Einzeln aufgestellte Behalter diirfen nur mit festen Anschlissen und nur unter Verwen-
dung einer Uberfiillsicherung, die rechtzeitig vor Erreichen des zulassigen Fliissigkeitsstands
den Fillvorgang selbsttatig unterbricht oder akustischen Alarm ausldst, beflillt werden. Dies
gilt nicht fir Behalter, wenn sie mit einem selbsttatig schlieRenden Zapfventil und Fllraten bis
200 I/min im freien Auslauf befillt werden.

(4) Behaltersysteme dirfen nur tber fest angeschlossene Rohrleitungen oder Schlduche aus
StrafRentankfahrzeugen oder Aufsetztanks unter Verwendung einer Pumpe mit einer Forder-
rate bis zu 1200 I/min und einem Nullférderdruck bis zu 10 bar Uberdruck befiillt werden, wenn
sie mit Einrichtungen gemaf Abschnitt 3.2.2 (3) ausgeristet sind.

(5) Die Behalter durfen fir Zwecke des hier geregelten Anwendungsbereichs (ortsfeste Lage-
rung) nur im leeren Zustand transportiert werden. Die Aufstellposition der Behalter im befiillten
oder teilbefiilliten Zustand darf nicht verandert werden.

(6) Eine wechselnde Beflillung der Behalter mit unterschiedlichen Medien ist nicht zulassig.

4.2 Unterhalt, Wartung

(1) MaRnahmen zur Beseitigung von Schaden sind im Einvernehmen mit einem fir Kunst-
stofffragen zustandigen Sachverstandigen' ggf. unter Mitwirkung des Antragstellers, zu
klaren.

(2) Die Reinigung des Innern von Behaltern (z. B. fiir eine Inspektion) unter Verwendung von
Lésungsmitteln ist unzuldssig.

4.3 Priifung

4.3.1 Funktionspriifung/Priifung vor Inbetriecbnahme
(1) Nach Aufstellung der Behalter und Montage der entsprechenden Rohrleitungen und
Sicherheitseinrichtungen ist eine Funktionsprifung erforderlich. Diese besteht aus Sichtpri-

fung, Dichtheitsprifung, Prifung der Befiill-, Beluftungs- und Entnahmeleitungen und der
sonstigen Einrichtungen.

(2) Die Funktionsprifung ersetzt nicht eine erforderliche Prifung vor Inbetriebnahme durch
einen Sachverstandigen nach Wasserrecht, die gemeinsame Durchfiihrung ist jedoch
moglich.

14 Verordnung uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV), 18. April 2017 (BGBI. | S. 905)
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4.3.2 Laufende Priifungen/Priifungen nach Inbetriebnahme

(1) Der Betreiber hat die Behalter durch Inaugenscheinnahme auf Dichtheit zu Uberprufen.
Sobald Undichtheiten entdeckt werden, ist die Anlage auler Betrieb zu nehmen und der
schadhafte Behalter ggf. zu entleeren.

(2) Die erforderlichen Prifungen und Prifintervalle ergeben sich aus den wasserrechtlichen
Regelungen.

(3) Bei Betrieb der Behalter in einem durch Erdbeben gefahrdeten Gebiet der Zone 1 bis 3
nach DIN 4149 ist nach dem Eintreten eines Erdbebens zu priifen, ob ein einwandfreier
Weiterbetrieb gewahrleistet ist.

(4) Prifungen nach anderen Rechtsbereichen bleiben unberihrt.
Holger Eggert Beglaubigt
Referatsleiter Bramer
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Werkstoffe
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Formmassen fiir Innenbehalter

Deutsches
Institut
fur

Anlage 2

(1) Zur Herstellung der Innenbehalter darf nur die in der Spalte 1 der nachstehenden Tabelle 1
aufgefihrte Formmasse mit den in Spalte 2 und 3 genannten Materialkennwerten verwendet

werden.
Tabelle 1: Formmassen, Materialkennwerte
Spalte | 1 2 3
Nr. [Typenbezeichnung Schmelzindex | Dichte bei 23 °C
Hersteller MFI 190/21,6
Bezeichnung nach DIN EN ISO 17855-1" [9/10 min] [g/ecm?]
1. Lupolen 4261 AG UV
der Basell Polyolefine GmbH 6,1+0,7 0,945 + 0,002
ISO 17855-PE-HD,,BHN,44-G090

(2) Die jeweilige Formmasse ist mit mindestens 70 % Neuware und héchstens 30 % sorten-
reiner Rlcklaufmasse zu verarbeiten. Die Verwendung von Regranulaten ist nicht zulassig.

AuBenbehalter

Feuerverzinktes Stahlblech DX 51 D+Z 275-NA (fir Wanne) und DX 53 D+Z 275-NA (fiir
Wanne, Stirnwand und Deckel) nach DIN EN 103462

Blechdicke: 1,00 mm

Behalterzubehor, Abstandhalter, Konsole

Die Werkstoffe und Details sind in den hinterlegten Unterlagen aufgefuhrt.

DIN EN ISO 17855-1:2015-02 Kunststoffe -Polyethylen (PE)-Formmassen - Teil 1: Bezeichnungssystem und Basis
fur Spezifikationen (ISO 17855-1:2014)
DIN EN 10346:2015-10 Kontinuierlich
Kaltumformen - Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN 10346:2015

schmelztauchveredelte

Flacherzeugnisse

aus

Stahl zum

1.40.21-50/23
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Blasgeformte Behalter aus Polyethylen (PE-HD) mit Anlage 3
integrierter Stahlauffangwanne auf Konsole 720 | und
1000 I, Behaltersysteme

Verpackung, Transport und Lagerung

1 Verpackung

Eine Verpackung der Behélter zum Zwecke des Transports bzw. der (Zwischen-) Lagerung ist
bei Beachtung der Anforderungen des Abschnitts 2 nicht erforderlich. Alle Stutzenéffnungen
sind durch Aufschrauben der Verschlusskappen zu schlie3en.

2 Transport, Lagerung

21 Allgemeines
Der Transport ist nur von solchen Firmen durchzuflhren, die Uber fachliche Erfahrungen,
geeignete Gerate, Einrichtungen und Transportmittel sowie ausreichend geschultes Personal
verfigen.

2.2 Transportvorbereitung

(1) Die Behalter sind so fir den Transport vorzubereiten, dass beim Verladen, Transportieren
und Abladen keine Schaden auftreten.

(2) Die Ladeflache des Transportfahrzeugs muss so beschaffen sein, dass Beschadigungen
der Behalter durch punktférmige Sto3- oder Druckbelastungen auszuschlielen sind.
23 Auf- und Abladen

(1) Beim Abheben, Verfahren und Absetzen der Behalter miissen stolRartige Beanspru-
chungen vermieden werden.

(2) Kommt ein Gabelstapler zum Einsatz, missen wahrend der Fahrt mit dem Gabelstapler
die Behalter gesichert werden.

(3) Stutzen und sonstige hervorstehende Behalterteile diirfen nicht zur Befestigung oder zum
Heben herangezogen werden. Ein Schleifen der Behalter tber den Untergrund ist nicht
zulassig.

24 Beférderung
(1) Die Behalter sind gegen Lageveranderung wahrend der Beférderung zu sichern.
(2) Durch die Art der Befestigung durfen die Behalter nicht beschadigt werden.

25 Lagerung

(1) Bei Zwischenlagerung im Freien sind die Behalter gegen Beschadigung und Sturmeinwir-
kung zu schiitzen. Die Behalter durfen nicht Ianger als 6 Monate der freien Bewitterung ausge-
setzt werden.

(2) Es ist unbedingt darauf zu achten, dass kein Niederschlagswasser zwischen Innenbehalter
und Auffangvorrichtung gerat.

2.6 Schaden

Bei Schaden, die durch den Transport bzw. bei der Zwischenlagerung entstanden sind, ist
nach den Feststellungen eines fiir Kunststofffragen zustéandigen Sachverstandigen?, ggf. unter
Mitwirkung des Antragstellers zu verfahren.

Sachverstandige von Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen sowie weitere Sachverstandige, die auf Anfrage vom
DIBt bestimmt werden

791640.23 1.40.21-50/23



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-40.21-53 vom 2. Januar 2024

Blasgeformte Behalter aus Polyethylen (PE-HD) mit
integrierter Stahlauffangwanne auf Konsole 720 | und

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 4
Seite 1 von 3

1000 I, Behaltersysteme

Ubereinstimmungsbestitigung

1 Werkseigene Produktionskontrolle
1.1 Werkstoffe
(1) Fur die in Anlage 2, Tabelle 1 aufgefuhrten Werkstoffe sind die in der Tabelle 1 genannten
Nachweise zu erbringen, wobei die in Tabelle 2 genannten Uberwachungskennwerte als
Minimal- bzw. Maximalwerte einzuhalten sind.
(2) Bei der Ermittlung der Werte ist jeweils der Mittelwert aus mindestens drei Einzelmes-
sungen zu bilden.
Tabelle 1:  Prufungen und Dokumentation der Werkstoffe
Gegenstand | Eigenschaft Priifgrundlage | Dokumentation Haufigkeit
Handelsname,
Typenbezeichnung Abnahmepruf
Formmassetyp zeugnis 3.1 nach
nach DIN EN ISO Anl 5 DIN EN 10204 4
17855-11 niage «, . .
Formmasse Abschnitt 1 : jede Lieferung
MFR, Aufzeichnung oder
Dichte Abnahmepruf
zeugnis 3.1 nach
DIN EN 10204*
Formstoff MFR, Anlage 4, Aufzeichnung nach
Dichte Abschnitt 1.1, Betriebsan-
Tabelle 2 lauf bzw.
nach
Chargenwech
sel
Tabelle 2:  Werkstoffkennwerte (Uberwachungskennwerte)
Gegenstand Dichte [g/cm?] MFR [g/10 min]
nach DIN EN ISO 1183-15 nach DIN ISO 1133-16
Formmasse siehe Anlage 2, Tabelle 1
Formstoff dree) + 0,004 = drea) | max. MFR(e) £1,15 x MFR(a)
Index a ... vor der Verarbeitung an der Formmasse
Index e ... nach der Verarbeitung am Formstoff
DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse — Arten von Prifbescheinigungen
DIN EN ISO 1183-1:2019-09 Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschaumten
Kunststoffen - Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flissigkeitspyknometer und
Titrationsverfahren (ISO 1183-1:2019, korrigierte Fassung 2019-05); Deutsche
Fassung EN ISO 1183-1:2019
6 DIN ISO 1133-1:2022-10 Kunststoffe - Bestimmung der Schmelze-MasseflieRrate (MFR) und der Schmelze-
VolumenflieRrate (MVR) von Thermoplasten - Teil 1: Aligemeines Prufverfahren (ISO
1133-1:2022); Deutsche Fassung EN ISO 1133-1:2022
791640.23 1.40.21-50/23
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Ubereinstimmungsbestitigung

1.2

791640.23

Innenbehélter

(1) An den Innenbehaltern sind sind die in Tabelle 3 genannten Prifungen durchzufihren,
wobei die in Tabelle 4 genannten Messwerte einzuhalten sind.

Tabelle 3:  Prifungen und Priifgrundlage

Eigenschaft Priifgrundlage Dokumentation Haufigkeit
. in Anlehnung an
Oberfléachen DVS 2206-17
Wan__ddlcken, s. Tabelle 4 dieser Anlage jeder Behilter
Behaltermassen
Dichtheit s. Abschnitt 1.2 (2) Aufzeichnung
dieser Anlage
Uberlaufvolumen und
Differenz des Uberlauf- | s. Abschnitt 1.2 (3) nach Malgabe der
volumens fur Behalter | dieser Anlage Zertifizierungsstelle

in Behaltersystemen

Tabelle 4: Mindestwanddicken, -behaltermassen

Eigenschaft Messpunkt/MaBRgabe Messwerte fiir Behiltertyp
7201 1000 |
Mindestwanddicke | im Bereich der Ecken und Kanten 2,5 2,6
[mm] im Bodenbereich 2,7 3,0
in den Ubrigen Bereichen (Flachen) 2,6 2,8
Mindestmasse [kg] | Behalter ohne Zubehor 17,8 23,0

(2) Als Prifdruck ist der 1,3-fache statische Druck der zu lagernden Flissigkeit anzusetzen,
mindestens jedoch der von Wasser, bezogen auf den Behalterboden.

(3) Die Differenz des Uberlaufvolumens AV fiir Behalter in Behéltersystemen muss die
nachfolgend genannte Anforderung erflllen:

AV = Vmax = Vimin £ 1% Vmin
Vmax: Uberlaufvolumen des groften Behélters des Behéltersystems
Vmin: Uberlaufvolumen des kleinsten Behalters des Behéltersystems

Merkblatt DVS 2206-1:2011-09 Zerstérungsfreie Prifungen von Behdltern, Apparaten und Rohrleitungen aus

thermoplastischen Kunststoffen — Maf3- und Sichtpriifung
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Ubereinstimmungsbestitigung

(4) Im Zeitraum der Geltungsdauer dieses Bescheides sind alle Behaltertypen in die Prifung
einzubeziehen.

1.3 AuBenbehilter (verzinktes Stahlblech) / FuBgestelle (Konsolen)

(1) Die Einhaltung der in Anlage 2, Abschnitt 2, festgelegten Werkstoffkennwerte und die
Anforderungen an die Ausfiihrung sind zu Gberwachen.

(2) Es ist eine Gitelberwachung in Anlehnung an DIN 66008 durchzufiihren. Die Uber-
wachung erfolgt durch einen Werkprufer, der im Wesentlichen folgende Prifungen durchfihrt:
1. Baupriifung (Ubereinstimmung mit Konstruktionszeichnungen) (auch FuRgestelle)

2. Prifung (Sichtprifung) der Rollschweil3naht, der Bérdelnaht und Fligeverbindungen sowie
des Korrosionsschutzes entsprechend der hinterlegten Herstellbeschreibung

3. Dichtheitsprifung
4. Kontrolle des Korrosionsschutzes (auch Fuligestelle)

(3) Die Prufungen sind an jeder Auffangvorrichtung durchzufiihren. Die Dichtheitsprifung
erfolgt durch zerstérungsfreie Werkstoffprifung z. B. nach dem Vakuumverfahren, dem Farb-
eindringverfahren nach DIN EN ISO 3452-1° oder einem gleichwertigen Verfahren. Das Fillen
der Auffangvorrichtung mit Wasser bzw. das Eintauchen der Auffangvorrichtung in Wasser
wird nicht als gleichwertiges Verfahren angesehen. Zum Zeichen der einwandfreien
Beschaffenheit nach den Priifungen ist jeder Auenbehalter mit dem Prifzeichen des Prifers
zu versehen und ein entsprechendes Priifzeugnis auszustellen.

1.4 Zusammenbau

Es ist der passgerechte Sitz von Innenbehélter und Auffangvorrichtung sowie der
vormontierten Ausrustungsteile zu Gberprifen.

8 DIN 6600:2016-07 Ausfiihrung von Behéltern (Tanks) aus Stahl fiir die Lagerung von Flissigkeiten -
Werkseigene Produktionskontrolle
9 DIN EN ISO 3452-1:2022-02  Zerstoérungsfreie Prifung - Eindringprifung - Teil 1: Allgemeine Grundlagen (ISO

3452-1:2021); Deutsche Fassung EN ISO 3452-1:2021
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